/Vertimas is lenky kalbos/

Gipso ir Statybos Chemijos jmoné 10-22/KTG

Reakcijos j ugnj klasifikacijos ataskaita
1. Jvadas
Si ataskaita apibrézia jmonés ,,IZOTECHNIKA Sp. z o.0.” gaminamos Siltinimo
sistemos IZOFLEX su puty polistirolu Xlasifikacija, atitinkan¢ig PN-B 02867:2013
reikalavimus.

/Logotipas: Keramikos ir Statybiniy medziagy institutas/
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UGNIES PLITIMO PER ISORINES SIENAS IS ISORES KLASIFIKACIJA PAGAL
PN-B 02867:2013

UZsakovas wIZOTECHNIKA Sp. z 0.0.%
Limanowskiego g. 53, 47-300 Krapkowice
Parengé Gipso ir Statybos chemijos instituto

Keramikos ir Statybiniy medZziagy instituto
Krokuvos Stiklo ir statybiniy medziagy skyrius,
Cemento g. 8, 31-983

Ataskaitos objektas Siltinimo sistema 1ZOFLEX su termoizoliaciniu putu
polistirolo sluoksniu

Klasifikacijos ataskaita Nr. | SG-7/18/

Leidimo numeris 1
Leidimo data 2018-06-13
Galiojimo laikas 2021-06-12

Si klasifikacijos ataskaita turi 3 lapus ir gali biiti taikoma arba kopijuojama tik
vientisa.

2. Tyrimy ataskaitos ir rezultatai, kuriais remiantis atlikta klasifikacija
Gipso ir statybos chemijos Krokuvos OSiMB ataskaitos 495/18/SG — 496/19/SG.

Spaudas: Gipso ir statybos chemijos jmonés direktoriaus pavaduotojas mgr. inz. Michalas
Wieczorek/ /parasas/
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Gipso ir Statybos Chemijos jmon¢é 10-28/KTG

| Klasifikacijos ataskaita Nr. | SG-7/18
2.1. Tyrimy ataskaitos tiriant ugnies plitima pagal PN-B-02867:2013
Laboratorijos UzZsakovo pavadinimas Tyrimo Tyrimo
pavadinimas ataskaita, Nr. metodas
ir atlikimo
data
Gipso ir statybos , IZOTECHNIKA Sp. z 0.0.“, 495/18/SG
chemijos jmoné, Limanowskiego g. 53, 47-300 2018-06-13 NU
Krokuvos OSiMB Krapkowice

Tiriamos sienos aprasas

— Klijai ATLAS Grawis U (sunaudojimas 4,5 — 5,0 kg/m?);

— Puty polistirolas EPS pagal EN 13163 maziausiai reagavimo j ugnj E klasés pagal PN-EN
13501-1 savaime uzsigesinantis, 50 mm storio, iki 20 kg/m3 tankio;

— Kilijai ATLAS Grawis U (sunaudojimas 3,0 — 3,5 kg/m?);

— Stiklo pluosto tinklas AKE 145 (gramatiira 145 g/m?)

— Gruntavimo priemoné IZOFLEX-Grunt (sunaudojimas 0,1 — 0,2 kg/m?);

— Plyteliy klijai IZOFLEX-SK (sunaudojimas 2,2 — 2,3 kg/m?);

— Fasadinés plytelés IZOFLEX, kuriy pavirsiaus svoris apie 4,2 kg/m?

Gipso ir statybos ,IZOTECHNIKA Sp. z 0.0.“, 496/18/SG
chemijos jmoné, Limanowskiego g. 53, 47-300 2018-06-13 NU
Krokuvos OSiMB Krapkowice

Tiriamos sienos aprasas

— Klijai ATLAS Grawis U (sunaudojimas 4,5 — 5,0 kg/m?);

— Puty polistirolas EPS pagal EN 13163 maziausiai reagavimo j ugnj E klasés pagal PN-EN
13501-1 savaime uzsigesinantis, 300 mm storio, iki 20 kg/m? tankio;

— Kilijai ATLAS Grawis U (sunaudojimas 3,0 — 3,5 kg/m?);

— Stiklo pluosto tinklas AKE 145 (gramatiira 145 g/m?)

— Gruntavimo priemoné IZOFLEX-Grunt (sunaudojimas 0,1 — 0,2 kg/m?);

— Plyteliy klijai IZOFLEX-SK (sunaudojimas 2,2 — 2,3 kg/m?);

— Fasadinés plytelés IZOFLEX, kuriy pavirSiaus svoris apie 4,2 kg/m?

3. Klasifikacija ir jos taikymo sritis
3.1. Klasifikacijos paskyrimas
Klasifikacija nustatyta pagal PN-B 02867:2013.

3.2. Klasifikacija

Klasifikacijos objektas — jmonés ,,JZOTECHNIKA Sp. z 0.0.“ gaminamos pastaty
iSoriniy sieny Siltinimo sistemos [IZOFLEX su izoliaciniu puty polistirolo sluoksniu.

Ugnies plitimo laipsnis: NU (nelaidus ugniai)
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| Klasifikacijos ataskaita Nr. | SG-7/18

3.3. Taikymo sritis
Si klasifikacija galioja Siems sudétiniy gaminiy parametrams (pvz., storis, tankis,
degimo Siluma):

Sudétinio gaminio pavadinimas Savybé (-és) Savybiy kintamumo
diapazonas

Puty polistirolo klijy skiediniai sunaudojimas 4,5 5,0 kg/m2

— ATLAS Grawis S

Termoizoliaciné medziaga storis 50 — 300 mm,

— Puty polistirolas EPS pagal EN 13163 | tankis iki 20 kg/m3

E klasés pagal PN-EN 13051-1, savaime
uzsigesinantis

Klijy skiediniai tinklui panardinti sunaudojimas 3,0 — 3,5 kg/m?
ATLAS Grawis S

Stiklo pluosto tinklas pavirSiaus svoris 145 g/m?

— AKE 145

Gruntavimo priemoné sunaudojimas 0,1-0,2 kg/m?
— IZOFLEX-Grunt

Plyteliy klijai sunaudojimas 2,2 — 2,3 kg/m?
— IZOFLEX-SK

Fasadinés plytelés pavir$iaus svoris Iki 4,2 kg/m?
—1ZOFLEX

Si klasifikacija taikoma galutiniam naudojimui: pastaty iSoriniy sieny Siltinimui prie
esamy nedegiy, tai yra maziausiai A2-S3, d0 atsparumo ugniai klasés, sieny pritvirtinant
sluoksniuotq sistemq, susidedanciq is termoizoliaciniy puty polistirolo ploksciy, klijy
skiediniu ir stiklo pluosto tinklu sutvirtinto sluoksnio ir virsutinio sluoksnio, kurj sudaro
gruntavimo priemoné, plyteliy klijai ir fasadinés plytelés.

Puty polistirolo plokstés tvirtinamos klijy skiediniu arba klijy skiediniu kartu su
mechaniniais laikikliais (smeigémis).

4. Apibojimai

Sis klasifikacijos dokumentas néra nei gaminio techninis jvertinimas, nei jo
sertifikatas.

Si ataskaita netenka galios atlickant gaminio ar jo gamybos proceso pakeitimus, taip
pat, kai jimonés kontrolés sistema sulaukia esminiy pokyciy.

Ataskaita parengusio asmens parasas
/parasas/
Ataskaitg patvirtinusio asmens parasas
/Spaudas: Gipso ir statybos chemijos jmonés
direktoriaus pavaduotojas mgr. inz. Michalas Wieczorek/
/parasas/
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